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Normenliste 
Nr. Titel 

ÖN B 3610 
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel  
Anforderungen an Straßenbaubitumen – Regeln für 
die Umsetzung der ÖNORM EN 12591 

ÖN B 3613 
Polymermodifizierte Bitumen für den Straßenbau - 
Anforderungen - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 
14023      

ÖNORM  

B 3130 

Gesteinskörnungen für Asphalte und 
Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und 
andere Verkehrsflächen; Regeln zur Umsetzung 

ÖNORM 

B 3132 

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch 
gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau, 
Regeln zur Umsetzung  

ÖNORM  

B 3580-1 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Asphaltbeton - 
Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM 
EN 13108-1      

ÖNORM  

B 3584-1 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 
Splittmastixasphalt - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM 
EN 13108-5      

ÖNORM  

B 3585 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Gussasphalt - 
Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-6      

ÖNORM EN 

13108-1 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: 
Asphaltbeton     

RVS 03.08.63 Bautechnische Details Oberbaubemessung 

RVS 08.97.05 Baustoffe  Asphalt  Anforderungen an Asphaltmischgut 

RVS 08.16.01 Oberbau  Asphalt  Anforderungen an Asphaltschichten 

RVS 08.15.01 
Oberbauarbeiten (ohne Deckenarbeiten)  Tragschichten  
Ungebundene Tragschichten 

RVS 08.17.01 
Oberbauarbeiten (ohne Deckenarbeiten)  
Tragschichten -   Mit Bindemitteln stabilisierte 
Tragschichten 

RVS 11.03.21 Asphaltschichten; Prüfung und Abrechnung 

ÖN EN 12697-27 
Asphalt – Prüfverfahren für Heißasphalt – Teil 27: 
Probenahme 

 

 


